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ВЦГУК ОФIЦШНОГО ОПОНЕНТА

про дисертацiйну роботу Шепryна Сергiя Юрiйовича
<Cyxi сумiшi на ocнoBi портландцементу та мiнер€Lпьних добавок

для н€lJIивних пiдлог пiдвищеноi зносостiйкостi>> представлену на здобуття
наукового ступеня кандидата технiчних наук за спецiапьнiстю

05.2З.05 - булiвельнi матерiшlи та вироби

Акryальнiсть обраноi теми дисертацiТ

Cyxi будiвельнi сумiшi, в т.ч. для напивних пiдлог, знайшли широке засто-
сування в YKpaTHi завдяки гарантованому забезпеченню з€вд€Lпегiдъ заданих
властивостей. Чiтке дозування компонентiв розчинних сумiшей, пiдбiр ik гра-
нулометричного скJIаду, застосування суIасних добавок-модифiкаторiв дозво-
ляе отримувати сумiшi iз заданими реологiчними властивостями та розчини з

покращеними фiзико-механiчними показниками.

Для промислових i сировинних умов УкраiЪи перспективним е викорис-
TaHHrI у виробництвi сухих булiвельних сумiшей для пiдвищення ik економiч-
HocTi i будiвельно-технiчних властивостей вiдходiв та побiчних пролуктiв про-
мисловостi, якi можуть виступати в якостi активних або iнертних мiнер€Lпьних

добавок. У зв'язку з викладеним, тема дисертацiйного дослiдження, присвяче-
ного теоретичному обцрунтуванню та експеримент€Iпьному пiдтвердженню ви-
користання шламу вiд мокрого газоочищеннrI виробництва феросилiцiю (шлам
МГВФ), керамзитового пилу i шламу водопом'якшення ТЕЦ для пiдвищення

фiзико-механiчних властивостей сухих будiвельних сумiшей для н€LIIивних пiд-
лог, е актуальною.

Зв'язок з галузевими науковими програмами

Актуальнiсть теми пiдтверджуеться if зв'язком з планами науково-

дослiдних робiт в XapKiBcbKoMy нацiонаJIьному унiверситетi булiвництва i apxi-
тектури. Щисертацiйна робота виконана у рамках науково-дослiдноТ роботи
<<Використання вторинних сировинних pecypciB промисловостi для виробницт-
ва булiвельних виробiв> (J\b Л' 0114U0O7З91) на кафедрi булiвелъних MaTepia-
лiв i виробiв.

Сryпiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв i рекомендацiй

При виконаннi дисертацiйноТ роботи автор фунтувався на аналiтичному
оглядi та аналiзi iснуючих даних теоретичних та експериментаJIьних дослi-
дженъ, спрямованих на теоретичне обrрунтуванн я та експериментаJIъне пiдтве-

рдження використання шламу вiд мокрого газоочищення виробництва фероси-
лiцiю, керамзитового пилу i шламу водопом'якшення ТЕЦ для пiдвищення фi-
зико-механiчних властивостей сухих будiвелъних сумiшей для напивних пiдлог.

.Щанi дослiджень автора в г€lлузi процесiв гiдратацiТ та cTpyKTypoyTBopeHHrI

портландцементу з активними мiнерагlьними добавками не суперечать положен-
H;IM TeopiТ тверлiння мiнералъних в'яжgrqих речовин, узгоджуються з iснуючими
уявленнями i пiдтвердженi експеримент€Lпьно.



Щостовiрнiсть наукових положень, висновкiв i рекомендацiй

,.Щостовiрнiсть наукових результатiв здобувача забезпечена застосуванням
незалежних взасмодоповнюючих стандартних фiзико-хiмiчних й фiзико-
механiчних методiв дослiдження iз застосуванням сучасного обладнання, при
виконаннi яких використанi методи статистичноI обробки та математичного
планування експерименту.

.Щостовiрнiсть пiдтверджуеться також досить близьким збiгом результатiв
теоретичних та експеримент€lJIьних дослiджень та впровадження.

Новизна наукових положень, висновкiв i рекомендацiй
Серед отриманих автором пiд час дослiджень наукових результатiв слiд

видiлити наступнi:

. - розроблену нову схему формування структури будiвельного розчину у
присутностi мiнерапьних добавок з урахуванням електроповерхневого заряду
частинок, на ocHoBi якоТ розвинуто теоретичнi уявлення про процеси гiдратацiТ
та структуроутворення в цементних розчинах у присутностi шламу МГВФ i ке-

рамзитового пилу;

- експериментапьне визначення змiни з BiKoM знаку електроповерхневого
заряду шламу МГВФ з нейтр€tльного на позитивний;

- под€tльший розвиток дослiдження процесiв гiдратацii портландцементу з
активними мiнерапьними добавками, зокрема встановлено, що введення шламу
МГВФ i керамзитового пилу призводить до пiдвищення ступеня гiдратацiТ клi-
нкерних мiнералiв, збiльшення кiлькостi гiдратованих силiкатiв типу CSH, при-
скорення процесу перетворення етрингiту в моносульфат, а також утворення
гiдрогранату.

TaKi результати дослiджень е новими i характеризують вiдповiдний piBeHb
науковоТ новизни роботи, яка рецензуеться.

Значимiсть роботи для науки i практики

Отриманi автором HoBi теоретичнi та експериментальнi результати забез-
печують розв'язання значноi прикладноТ проблеми пiдвищення фiзико-
механiчних властивостей сухих будiвельних сумiшей для наJIивних пiдлог за

рахунок використання, у якостi активних мiнеральних добавок, шламу МГВФ,
керамзитового пилу i шламу водопом'якшення ТЕЦ.

Практичнi результати дослiджень полягають у наступному:
- розроблено технологiчну схему виробництва сухоI будiвельноТ сумiшi з

додаванням дрiбнодисперсних активних мiнер€rльних добавок;
виготовлено дослiдно-промислову партiю сухоТ будiвелъноТ сумiшi на

виробничих потужностях компанiТ ТОВ <Вiа-Телос) (м. XapKiB) та влаштована
н€lпивна пiдлога на iT ocHoBi.

IIIляхи використання результатiв дослiджень

Резулътати дослiджень слiд рекомендувати для використання при вироб-
ництвi та споживаннi сухих будiвельних сумiшей, в т.ч. для наJIивних пiдлог, з
метою пiдвищення ik економiчностi i полiпшення булiвельно-технiчних власти-



востей. Впровадження результатiв дослiджень пiдвищить надiйнiсть i довговiч-
HicTb конструкцiй як при зведеннi нових будiвелъ, так i тих, що експлуатуються
при ix поточному чи капiтальному peMoHTi або при реконструкцiТ.

Оцiнка змiсry та оформлення дисертацii', iT завершеностi

.Щисертацiя складаеться зi вступу, 5 роздiлiв основноТ частини з висновка-
ми по роздiлах i загальних висновкiв, списку використаних лiтературних дже-
рел зi 1З5 найменувань, мiстить 25 таблицi, 44 рисунки, 4 додатки. Загальний
осяг становить 1б5 cTopiHoK.

,.Щисертацiйна робота викладена послiдовно, з обrрунтуванням акту€tльностi
дослiджень, форrулюванням мети i постановкою задач, мiстить аналiтичний
огляд iснуючих теоретичних уявлень i iхню практичну реа.пiзацiю, вибiр мето-
дiв дослiджень i матерiапiв i caMi теоретичнi й експериментальнi дослiдження
та впровадження ik резулътатiв. Текст дисертацiI викладений логiчно, |рамотно
з коректним застосуванням науково-технiчноi термiнологiТ.

Викладенi в науковiй новизнi, висновках за роздiлами i в загальних висно-
вках отриманi HayKoBi результати свiдчать про те, що Bci чотири поставленi ав-
тором завдання виконанi, мета роботи досягнута i дисертацiйна робота е завер-
шеною науковою працею.

Повнота викладу наукових положень, висновкiв i рекомендацiй в опу_
блiкованих працях

OcHoBHi положення та HayKoBi результати дисертацiйноТ роботи здобува-
чем представлено в 15 наукових публiкацiях, з них: 5 опублiковано у виданнrIх

рекомендованих МОН YKpaTHi, з них З - у виданнях, якi включенi до мiжнаро-
дних наукометричних баз; 9 у тезах та матерiалах наукових та науково-
технiчних конференцiй, в т.ч. мiжнародних, виданих протягом 2014 - 2017 рр.,
за результатами дослiджень отримано патент УкраiЪи на винахiд.

Зазначенi працi цiлком вiдображають ocHoBHi роздiли дисертацiТ i предста-
вленi в нiй HayKoBi результати.

fдентичнiсть змiсry авторефераry й основних положень дисертацii
Змiст автореферату вiдповiдае змiсту, основним iдеям i виводам дисертацiТ

Зауваження до змiсту дисертацii

1. При розробцi моделi структури дослiджуваних будiвельних сумiшей з

урахуванням електроповерхневих властивостей ix компонентiв автору доцiльно
було б врахувати також i вклад в процеси структуроутворення застосованих
ним полiмерних клейових добавок i пластифiкатора.

2. Властивостi сухих сумiшей на ocHoBi портландцементу i мiнерЕulьних
добавок i можливостi спрямованого реryлювання ik структуроутворення з€ше-
жать не тiльки вiд природи мiнер€Lпьних добавок, аJIе i вiд ik дисперсностi. Ав-
тору.слiд було придiлятицьому питанню бiльше уваги.

З. При порiвняннi характеристик мiцностi дослiджуваних модифiкованих
сухих сумiшей на ocHoBi портландцементу i мiнерЕulьних добавок необхiдно бу-



ло вiддати переваry мiцностi на розтяг при згинi, оскiльки цей показник точнi-
ше вiдображае роботу наливноi пiдлоги пiд час iT експлуатацii.

4. У роздiлi 4 (таблиця 4.8) автором представлено витрати компонентiв
пропонованих для под€tпьшого дослiдження складiв, апе вiдповiдних посилань
на результати власних або запозичених дослiджень або рекомендацiй стосовно

фiксованоТ витрати полiмерних клейових добавок та пластифiкатору немае, що
потребуе додаткових пояснень.

5. В роботi автор представив результати крист€tлооптичних дослiджень ро-
зроблених складiв, якi проведенi на мiкроскопах Полам-Л2|I i MIH-8 iз засто-
суванням iмерсiйних рiдин, апе у роздiлах <<Методи дослiдження) як дисертацii,
так i автореферату цей метод дослiдження не висвiтлено.

6. Автор рекомендуе для виробництва розроблених сухих будiвельних су-
мiшей змiшану схему розмiщення технологiчного обладнання виробничоТ лiнiТ.
В той же час, найкращою схемою з технологiчноТ точки зору вважаеться верти-
K€lJIbHa схема розмiщеннrl виробничоТ лiнii.

Висновок про вiдповiднiсть дисертацii встановленим вимогам

Зробленi зауваження не знижують загшlьноТ позитивноТ оцiнки дисерта-
цiйноI роботи , яка е завершеною науковою працею. За своеТ актуальнiстю, дос-
товiрнiстю, новизною наукових положень, висновкiв i рекомендацiй, ix значу-
щостi для науки i практики рецензована робота вiдповiдае вимогам пунктiв 9,
1 1, 12 <<Порядку присудження наукових ступенiв>>, а if автор, Шептун Сергiй
Юрiйович, заслуговуе присудження наукового ступеня кандидата технiчних
наук за спецiалlьнiстю 05 .2З.05 - булiвелънi матерiали та вироби.

Офiцiйний опонент

доктор технiчних наук, доцент,
професор кафедри будiвельних
матерiалiв, конструкцiй та споруд
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